PCB

18 um
135,7 um
35 um
197 um
35um
135,7 um

18 um

Budowa dla obwodu 4-warstwowego

e — cu

Parametry

typ materiatu:

grubos¢ bazowa (po prasowaniu):
korncowa grubos¢ PCB:

grubos¢ miedzi:
warstwy zewnetrzne (grubos¢ bazowa bez metalizacji):
warstwy wewnetrzne (grubos¢ koncowa):

prepregi
Cu
rdzen
Cu
prepregi
Cu

Standard FR4 TG130
0,574 mm

0,74 mm +0,10

18 um
35 um



